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	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 1.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Являются ли растворы ВМВ термодинамически устойчивыми? Опишите их основные отличия от растворов низкомолекулярных веществ.

2. Какие вы знаете виды набухания? Чем определяется характер набухания? Приведите примеры.

3. Назовите методы получения ВМВ. Приведите примеры.

4. Каким уравнением описывается величина осмотического давления растворов ВМВ? Назовите входящие в него величины.

5. Задача. Изоэлектрическая точка альбумина равна 4,8. Белок помещен в буферную смесь, в которой концентрация ионов ОН( в 10 раз меньше, чем в воде. К катоду или к аноду будет перемещаться альбумин при электрофорезе?

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 2.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Перечислите факторы, влияющие на процессы набухания и растворения полимеров. Как влияет каждый из них?

2. Какое применение находят ВМВ в медицине и фармации?

3. Как рассчитывается давление набухания? Опишите принцип работы прибора Позняка.

4. Какими специфическими свойствами характеризуются полимеры в кристаллическом состоянии?

5. Задача: Желатин помещен в буферный раствор с рН = 3. Определить знак заряда частиц белка и направление перемещения его при электрофорезе. ИЭТ желатина равна 4,7.


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 3.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Какие общие свойства есть у растворов ВМВ и у лиофобных золей? Чем они обусловлены?

2. Что такое степень набухания? Какие факторы влияют на её величину?

3. Дайте определение вязкости жидкостей. В чём различие между динамической, относительной, кинематической вязкостью? В каком случае удобнее использовать тот или иной вид вязкости?

4. Чем характеризуется изоэлектрическое состояние белка?

5. Задача. При набухании 100 г каучука поглотилось 64 мл хлороформа. Рассчитайте степень набухания (по массе) и процентный состав получившегося студня. Плотность хлороформа 1,9 г/см3.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 4.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Опишите графический способ определения характеристической вязкости растворов ВМВ.

2. Что такое застудневание? Какие факторы и как влияют на него? Приведите лиотропный ряд ионов, влияющих на этот процесс.

3. При каком значении рН ( 4,8 или 3,2 ( раствор желатина застынет быстрее и почему?

4. Что называется контракцией? Чем объясняется это явление?

5. Задача. Вязкость глицерина при 25оС равна 0,954 Н·с/м2. За какое время через капилляр диаметром 2×10(3 м и длиной 0,1 м при разности давлений 0,05 атм протекает 16×10(6 м3 глицерина?




	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 5.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Опишите прибор для определения степени набухания образца растительного сырья. Как с его помощью определить степень набухания?

2. Приведите примеры синтетических ВМВ, применяемых в медицине.

3. Чем характеризуется мембранное равновесие Доннана? Приведите соответствующее уравнение.

4. Какой заряд приобретает белок в кислой среде? Напишите соответствующее уравнение реакции.

5. Задача. Рассчитайте молярную массу натурального каучука, если характеристическая вязкость его раствора в бензоле равна 0,126 м3/кг. Константы уравнения Марка – Хаувинка – Куна: К = 5×10(5, α = 0,67.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 6.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Изложите все известные вам классификации высокомолекулярных веществ (с примерами).

2. Положительны или отрицательны должны быть ΔG, ΔH, ΔS при самопроизвольном растворении полимера? Ответ мотивируйте.

3. Почему в изоэлектрическом состоянии вязкость раствора белка минимальна? Как по графической зависимости относительной вязкости раствора белка от рН среды определить его изоэлектрическую точку?

4. Опишите явление синерезиса. Какие факторы ему способствуют?

5. Задача. Константы уравнения Марка – Хаувинка - Куна  для  раствора синтетического каучука в хлороформе: К = 1,85×10-5 и α = 0,56. Рассчитайте характе​ристическую вязкость раствора, если молярная масса каучука равна (300000.


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 7.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Опишите структуры ВМВ (линейную, разветвлённую, пространственную). Как физические свойства полимеров зависят от структуры?

2. Какие виды набухания характерны для желатина в воде при температурах 20 оС и 57 оС?

3. Как на практике определяется характеристическая вязкость раствора ВМВ?

4. Опишите явление синерезиса. Укажите его роль в биологии, медицине, технологии, в быту.

5. Задача: Вычислите диаметр сечения капилляра в вискозиметре с длиной 5 см, ес​ли 3 мл жидкости с вязкостью 10-3 Па·с протекают через него под давлением 10 Н/м2 за 61 с.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 8.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Приведите классификацию ВМВ. Что такое конформация макромолекул?

2. Укажите различия в методах получения ВМВ – полимеризации и поликонденсации. Приведите примеры.

3. Подчиняются ли растворы ВМВ законам для идеальных растворов? Можно ли вычислить величину их осмотического давления по уравнению Вант-Гоффа? Ответ мотивируйте.

4. Какой заряд приобретает желатин в растворе при рН = 3,25; 8,9; 4,7? Напишите уравнения реакций взаимодействия амфииона желатина с ионами Н+ и ОН(.

5. Задача. Чему равна динамическая вязкость касторового масла, если через капилляр длиной 6 см и диаметром 1 мм оно протекает со скоростью 2,04×10(8 м3/с под давлением 100 Па?


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 9.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Расположите ионы Cl(, CH3COO(, OH(, SO42(, Cu2+, K+, NO3(, Rb+ в лиотропный ряд по влиянию на степень набухания. Какие из них не влияют на набухание?

2. Опишите известные вам способы определения изоэлектрической точки полиэлектролитов и белков.

3. Что такое коацервация? Как это явление применяется в фармации?

4. Что такое структурная (пластическая) вязкость? Напишите уравнение Бингема и назовите входящие в него величины.

5. Задача. Как и во сколько раз изменится скорость истечения жидкости из капилляра, если при той же длине увеличить его радиус в 2 раза?

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 10.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Приведите примеры природных ВМВ. Укажите их преимущества и недостатки по сравнению с синтетическими.

2. В каких полимерах (линейного или пространственного строения) набухание всегда ограниченное и почему?

3. Напишите уравнение Галлера для осмотического давления растворов ВМВ и назовите входящие в него величины.

4. Опишите явление застудневания растворов ВМВ. Чем студни отличаются от гелей?

5. Задача. 1%-ный раствор желатина (ρ = 1,01 г/см3) вытекает из вискозиметра за 29 с, а такой же объём чистой воды (ρ0 = 1 г/см3) ( за 10 с. Определите относительную и удельную вязкость раствора желатина.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 11.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Какие причины вызывают возникновение давления набухания? Приведите примеры давления набухания и покажите его значение.

2. В каких физических состояниях могут находиться аморфные ВМВ? Чем характеризуется каждое из этих состояний?

3. Что лежит в основе высаливания белков? Как оно проводится и для чего используется? 

4. Каковы особенности диффузии в студнях и гелях? Что такое гель-фильтрация?

5. Задача. Как и во сколько раз изменится скорость оседания сферических частиц кварца SiO2 в воде при увеличении их радиуса в 10 раз?



	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 12.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. При каком условии возможно самопроизвольное растворение полимеров? При каких соотношениях ΔН и ΔS оно выполняется?

2. Как степень набухания полимера зависит от времени? Опишите устройство прибора для изучения этой зависимости.

3. Как рН среды влияет на вязкость и осмотическое давление растворов полиэлектролитов?

4. Что такое застудневание? Какие факторы и как влияют на него? Приведите лиотропный ряд ионов, влияющих на скорость застудневания.

5. Задача. Удельная вязкость 20%-ного раствора анилина в формамиде при 293 К равна 0,035, а динамическая вязкость этого же раствора равна 3,88×10(3 Па·с. Вычислите текучесть формамида.


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 13.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. В каких фазовых и физических состояниях могут находиться полимеры? Что такое температура стеклования? Температура текучести?

2. Почему осмотическое давление в растворах ВМВ больше, чем вычисленное по уравнению Вант-Гоффа? Что такое микроброуновское движение?

3. Как влияет на свойства растворов белков изменение рН среды?

4. Опишите явление коацервации. Какие факторы обусловливают его?

5. Задача. Рассчитайте характеристическую вязкость раствора полистирола (молярная масса равна (1500000) в толуоле при Т = 303 К. Константы уравнения Марка – Хаувинка - Куна: К = 3,7×10(5, α = 0,62.



	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 14.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. В каких состояниях могут находиться ВМВ? Как называются температуры переходов между этими состояниями?

2. Какие величины входят в уравнение Галлера? Опишите осмометрическое определение молекулярной массы ВМВ.

3. Каково строение цвиттер-иона белка в растворе при рН > ИЭТ?

4. Объясните механизм буферного действия белков. Какими ещё системами обусловлено буферное действие крови?

5. Задача. Вычислите скорость истечения жидкости из капилляра длиной 5×10(2 м и с радиусом сечения 22×10(5 м под давлением 981 Н/м2. Динамическая вязкость жидкости равна 2×10(3 Па·с.




	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 15.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Опишите явление контракции при набухании высокомолекулярных веществ.

2. Дайте определение удельной, приведённой и характеристической вязкости растворов ВМВ. Напишите уравнение Штаудингера. Назовите величины, входящие в него. Укажите границы применимости уравнения.

3. Что такое тиксотропия? Укажите факторы, определяющие тиксотропные свойства дисперсных систем.

4. Опишите периодические реакции в студнях. Что такое кольца Лизеганга? Приведите примеры их образования.

5. Задача. Вычислите плотность кварца SiO2, если его частицы с диаметром 2×10(6 м оседают в воде со скоростью 3,7×10(6 м/с. Плотность воды 103 кг/м3, её вязкость 10(3 Па·с.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 16.           Лаб. № 89

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

1. Приведите примеры существования и эксплуатации природных и синтетических полимеров в стеклообразном, в высокоэластическом и в вязкотекучем состояниях.  

2. Перечислите специфические свойства растворов ВМВ. Какими причинами они обусловлены?

3. Напишите уравнения для вязкости растворов полимеров (Ньютона) и коллоидных растворов (Эйнштейна). Укажите границы применимости этих уравнений.     

4. Что такое теплота набухания? Под действием каких причин она выделяется, и какие значения она принимает?

5. Задача. Рассчитайте молярную массу поливинилацетата, если характеристическая вязкость его раствора в ацетоне равна 2,52 м3/кг. Константы уравнения Марка – Хаувинка – Куна: К = 2,8×10-5, α = 0,67.


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 1.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Являются ли растворы ВМВ термодинамически устойчивыми? Опишите их основные отличия от растворов низкомолекулярных веществ.

7. Какие вы знаете виды набухания? Чем определяется характер набухания? Приведите примеры.

8. Назовите методы получения ВМВ. Приведите примеры.

9. Каким уравнением описывается величина осмотического давления растворов ВМВ? Назовите входящие в него величины.

10. Задача. Изоэлектрическая точка альбумина равна 4,8. Белок помещен в буферную смесь, в которой концентрация ионов ОН( в 10 раз меньше, чем в воде. К катоду или к аноду будет перемещаться альбумин при электрофорезе?

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 2.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Перечислите факторы, влияющие на процессы набухания и растворения полимеров. Как влияет каждый из них?

7. Какое применение находят ВМВ в медицине и фармации?

8. Как рассчитывается давление набухания? Опишите принцип работы прибора Позняка.

9. Какими специфическими свойствами характеризуются полимеры в кристаллическом состоянии?

10. Задача: Желатин помещен в буферный раствор с рН = 3. Определить знак заряда частиц белка и направление перемещения его при электрофорезе. ИЭТ желатина равна 4,7.


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 3.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Какие общие свойства есть у растворов ВМВ и у лиофобных золей? Чем они обусловлены?

7. Что такое степень набухания? Какие факторы влияют на её величину?

8. Дайте определение вязкости жидкостей. В чём различие между динамической, относительной, кинематической вязкостью? В каком случае удобнее использовать тот или иной вид вязкости?

9. Чем характеризуется изоэлектрическое состояние белка?

10. Задача. При набухании 100 г каучука поглотилось 64 мл хлороформа. Рассчитайте степень набухания (по массе) и процентный состав получившегося студня. Плотность хлороформа 1,9 г/см3.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 4.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Опишите графический способ определения характеристической вязкости растворов ВМВ.

7. Что такое застудневание? Какие факторы и как влияют на него? Приведите лиотропный ряд ионов, влияющих на этот процесс.

8. При каком значении рН ( 4,8 или 3,2 ( раствор желатина застынет быстрее и почему?

9. Что называется контракцией? Чем объясняется это явление?

10. Задача. Вязкость глицерина при 25оС равна 0,954 Н·с/м2. За какое время через капилляр диаметром 2×10(3 м и длиной 0,1 м при разности давлений 0,05 атм протекает 16×10(6 м3 глицерина?




	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 5.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Опишите прибор для определения степени набухания образца растительного сырья. Как с его помощью определить степень набухания?

7. Приведите примеры синтетических ВМВ, применяемых в медицине.

8. Чем характеризуется мембранное равновесие Доннана? Приведите соответствующее уравнение.

9. Какой заряд приобретает белок в кислой среде? Напишите соответствующее уравнение реакции.

10. Задача. Рассчитайте молярную массу натурального каучука, если характеристическая вязкость его раствора в бензоле равна 0,126 м3/кг. Константы уравнения Марка – Хаувинка – Куна: К = 5×10(5, α = 0,67.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 6.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Изложите все известные вам классификации высокомолекулярных веществ (с примерами).

7. Положительны или отрицательны должны быть ΔG, ΔH, ΔS при самопроизвольном растворении полимера? Ответ мотивируйте.

8. Почему в изоэлектрическом состоянии вязкость раствора белка минимальна? Как по графической зависимости относительной вязкости раствора белка от рН среды определить его изоэлектрическую точку?

9. Опишите явление синерезиса. Какие факторы ему способствуют?

10. Задача. Константы уравнения Марка – Хаувинка - Куна  для  раствора синтетического каучука в хлороформе: К = 1,85×10-5 и α = 0,56. Рассчитайте характе​ристическую вязкость раствора, если молярная масса каучука равна (300000.


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 7.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Опишите структуры ВМВ (линейную, разветвлённую, пространственную). Как физические свойства полимеров зависят от структуры?

7. Какие виды набухания характерны для желатина в воде при температурах 20 оС и 57 оС?

8. Как на практике определяется характеристическая вязкость раствора ВМВ?

9. Опишите явление синерезиса. Укажите его роль в биологии, медицине, технологии, в быту.

10. Задача: Вычислите диаметр сечения капилляра в вискозиметре с длиной 5 см, ес​ли 3 мл жидкости с вязкостью 10-3 Па·с протекают через него под давлением 10 Н/м2 за 61 с.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 8.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Приведите классификацию ВМВ. Что такое конформация макромолекул?

7. Укажите различия в методах получения ВМВ – полимеризации и поликонденсации. Приведите примеры.

8. Подчиняются ли растворы ВМВ законам для идеальных растворов? Можно ли вычислить величину их осмотического давления по уравнению Вант-Гоффа? Ответ мотивируйте.

9. Какой заряд приобретает желатин в растворе при рН = 3,25; 8,9; 4,7? Напишите уравнения реакций взаимодействия амфииона желатина с ионами Н+ и ОН(.

10. Задача. Чему равна динамическая вязкость касторового масла, если через капилляр длиной 6 см и диаметром 1 мм оно протекает со скоростью 2,04×10(8 м3/с под давлением 100 Па?


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 9.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Расположите ионы Cl(, CH3COO(, OH(, SO42(, Cu2+, K+, NO3(, Rb+ в лиотропный ряд по влиянию на степень набухания. Какие из них не влияют на набухание?

7. Опишите известные вам способы определения изоэлектрической точки полиэлектролитов и белков.

8. Что такое коацервация? Как это явление применяется в фармации?

9. Что такое структурная (пластическая) вязкость? Напишите уравнение Бингема и назовите входящие в него величины.

10. Задача. Как и во сколько раз изменится скорость истечения жидкости из капилляра, если при той же длине увеличить его радиус в 2 раза?

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 10.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Приведите примеры природных ВМВ. Укажите их преимущества и недостатки по сравнению с синтетическими.

7. В каких полимерах (линейного или пространственного строения) набухание всегда ограниченное и почему?

8. Напишите уравнение Галлера для осмотического давления растворов ВМВ и назовите входящие в него величины.

9. Опишите явление застудневания растворов ВМВ. Чем студни отличаются от гелей?

10. Задача. 1%-ный раствор желатина (ρ = 1,01 г/см3) вытекает из вискозиметра за 29 с, а такой же объём чистой воды (ρ0 = 1 г/см3) ( за 10 с. Определите относительную и удельную вязкость раствора желатина.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 11.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Какие причины вызывают возникновение давления набухания? Приведите примеры давления набухания и покажите его значение.

7. В каких физических состояниях могут находиться аморфные ВМВ? Чем характеризуется каждое из этих состояний?

8. Что лежит в основе высаливания белков? Как оно проводится и для чего используется? 

9. Каковы особенности диффузии в студнях и гелях? Что такое гель-фильтрация?

10. Задача. Как и во сколько раз изменится скорость оседания сферических частиц кварца SiO2 в воде при увеличении их радиуса в 10 раз?



	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 12.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. При каком условии возможно самопроизвольное растворение полимеров? При каких соотношениях ΔН и ΔS оно выполняется?

7. Как степень набухания полимера зависит от времени? Опишите устройство прибора для изучения этой зависимости.

8. Как рН среды влияет на вязкость и осмотическое давление растворов полиэлектролитов?

9. Что такое застудневание? Какие факторы и как влияют на него? Приведите лиотропный ряд ионов, влияющих на скорость застудневания.

10. Задача. Удельная вязкость 20%-ного раствора анилина в формамиде при 293 К равна 0,035, а динамическая вязкость этого же раствора равна 3,88×10(3 Па·с. Вычислите текучесть формамида.


	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 13.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. В каких фазовых и физических состояниях могут находиться полимеры? Что такое температура стеклования? Температура текучести?

7. Почему осмотическое давление в растворах ВМВ больше, чем вычисленное по уравнению Вант-Гоффа? Что такое микроброуновское движение?

8. Как влияет на свойства растворов белков изменение рН среды?

9. Опишите явление коацервации. Какие факторы обусловливают его?

10. Задача. Рассчитайте характеристическую вязкость раствора полистирола (молярная масса равна (1500000) в толуоле при Т = 303 К. Константы уравнения Марка – Хаувинка - Куна: К = 3,7×10(5, α = 0,62.



	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 14.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. В каких состояниях могут находиться ВМВ? Как называются температуры переходов между этими состояниями?

7. Какие величины входят в уравнение Галлера? Опишите осмометрическое определение молекулярной массы ВМВ.

8. Каково строение цвиттер-иона белка в растворе при рН > ИЭТ?

9. Объясните механизм буферного действия белков. Какими ещё системами обусловлено буферное действие крови?

10. Задача. Вычислите скорость истечения жидкости из капилляра длиной 5×10(2 м и с радиусом сечения 22×10(5 м под давлением 981 Н/м2. Динамическая вязкость жидкости равна 2×10(3 Па·с.




	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 15.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Опишите явление контракции при набухании высокомолекулярных веществ.

7. Дайте определение удельной, приведённой и характеристической вязкости растворов ВМВ. Напишите уравнение Штаудингера. Назовите величины, входящие в него. Укажите границы применимости уравнения.

8. Что такое тиксотропия? Укажите факторы, определяющие тиксотропные свойства дисперсных систем.

9. Опишите периодические реакции в студнях. Что такое кольца Лизеганга? Приведите примеры их образования.

10. Задача. Вычислите плотность кварца SiO2, если его частицы с диаметром 2×10(6 м оседают в воде со скоростью 3,7×10(6 м/с. Плотность воды 103 кг/м3, её вязкость 10(3 Па·с.

	Задание для самостоятельной работы.     Вариант 16.           Лаб. № 107

Тема: «ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ГЕЛИ И СТУДНИ»

6. Приведите примеры существования и эксплуатации природных и синтетических полимеров в стеклообразном, в высокоэластическом и в вязкотекучем состояниях.  

7. Перечислите специфические свойства растворов ВМВ. Какими причинами они обусловлены?

8. Напишите уравнения для вязкости растворов полимеров (Ньютона) и коллоидных растворов (Эйнштейна). Укажите границы применимости этих уравнений.     

9. Что такое теплота набухания? Под действием каких причин она выделяется, и какие значения она принимает?

10. Задача. Рассчитайте молярную массу поливинилацетата, если характеристическая вязкость его раствора в ацетоне равна 2,52 м3/кг. Константы уравнения Марка – Хаувинка – Куна: К = 2,8×10-5, α = 0,67.


